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1983 yilinda kurulmus olan firmamiz Tirkiye'deki En Genis Avrupa Menseli paslanmaz CGUBUK, ALTIKOSE, LAMA, KARE

stokuna sahiptir. Stoklarimizdaki malzemelerin tamami %100 Avrupa Menseli ve Sertifikali malzemelerdir. Stiper Hizli Gonderi

yapan firmamiz kesim iglemi uzun siirmeyen tiim siparisleri ayni gin igcinde sevk edebilmektedir.

%100 AVRUPA MENSELI PASLANMAZ CELIK STOKU
40°'DAN FAZLA FARKLI KALITEDE MALZEME
UGITECH TURKIYE DENILDIGINDE 28. YIL

TURKIYE GENELI 4250 AKTIF MUSTERI
TAMAMI ORIJINAL SERTIFiKALI URUNLER
SEKTORDE 40 YILLIK GECMI$

OSTENITIK PASLANMAZ GUBUK LISTESI

303 (1.4305)

2mm ile 250mm arasi

347 (1.4550)

50mm ile 100mm arasi

304 (1.4301)

3mm ile 300mm arasi

316L/ 316LMo (1.4435)

20mm ile 130mm arasi

304L (1.4307)

8mm ile 300mm arasi

316LVM (1.4441)

0.8mm ile 20mm arasi

316/316L (1.4401/1.4404)

2mm ile 350mm arasi

310 / 310S (1.4845)

6mm ile 100mm arasi

316Ti (1.4571)

5mm ile 350mm arasi

904L (1.4539)

10mm ile 250mm arasi

321 (1.4541)

12mm ile 250mm arasi

MARTENSITIK PASLANMAZ CUBUK LIiSTESI

420A (1.4021) 5mm ile 350mm arasi 431 (1.4057) QT800 5mm ile 250mm arasi
4208 (1.4028) 45mm ile 350mm arasi 1.4418 QT900 12mm ile 250mm arasi
420D (1.4034) 12mm ile 12mm arasi 1.4313 (415) QT900 50mm ile 250mm arasi
416 (1.4005) 8mm ile 60mm arasi 1.4122 QT750 30mm ile 220mm arasl
410 (1.4006) 30mm ile 140mm arasi 1.4923 QT800 20mm ile 120mm arasl
440M (UGI4116N) 4mm ile 110mm arasi 1.4104 (4104) 8mm ile 100mm arasi

FERRETIK PASLAN

MAZ CUBUK LIiSTESI

430 (1.4016)

6mm ile 30mm arasi

430F (1.4105)

5mm ile 75mm arasi

446 (1.4762)

20mm ile 50mm arasi

PH PASLANMAZ CELiK CUBUK LIiSTESI

630 (17-4 PH, 1.4542)

4mm ile 350mm arasl

PH 13-8 Mo (1.4534)

12mm ile 150mm arasi

15-5 PH (1.4545/4548)

12mm ile 200mm arasi

DUBLEKS PASLANMAZ CUBUK LIiSTESI

DUBLEKS 1.4462 ‘ 5mm ile 350mm arasl | SUPER DUBLEKS 1.4410 20mm ile 250mm arasi
PASLANMAZ ALTIKOSE LiSTESI
303 (1.4305) 4mm ile 70mm arasi 316/316L (1.4401/1.4404) | 8mm ile 70mm arasi

304/304L (1.4301/1.4307)

8mm ile 70mm arasi

316Ti (1.4571)

17mm ile 46mm arasi

PASLANMAZ LAMA LISTESI

304/304L (1.4301/1.4307)

Genislik: 20mm ile 150mm arasi, Kalinlik: 5mm ile 60mm arasi

316/316L (1.4401/1.4404)

Genislik: 20mm ile 150mm arasi, Kalinlik: 5mm ile 50mm arasi

630 (PH 17-4, 1.4542)

Genislik: 50mm ile 300mm arasi, Kalinlik: 6mm ile 200mm arasi

15-5 PH (1.4545, 1.4548)

Genislik: 50mm ile 250mm arasi, Kalinlik: 6mm ile 150mm arasi

PASLANMAZ KARE LiSTESI

303 (1.4305)

8x8mm ile 60x60mm arasi

316/316L (1.4401/1.4404)

12x12mm ile 150x150mm arasi

304/304L (1.4301/1.4307)

5x5mm ile 150x150mm arasi

630 (17-4 PH, 1.4542)

25x25mm ile 100x100mm arasi

ORUNLER KALITELER NIKEL ALASIM
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PASLANMAZ GELIK KALITELERi HAKKINDA OZET BILGILER

303 (1.4305, X8CrNiS18-9) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % Mekanik: X X iglenebilme: X % % % |sil iglem: Almaz
Bu kalite, 304 kalitenin kikirt eklenmis versiyonu gibi disunulebilir. Kikirt sayesinde bu malzemeler kolay islense de kikurt malzemenin korozyon
direncini diisirmektedir. Bu kalite malzeme 6stenitik paslanmazlar grubuna girmektedir; miknatis gekmez ve isil iglem yapilamaz.

304 (1.4301, X5CrNi18-10) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % Mekanik: % % islenebilme: ¥ % Isil iglem: Aimaz
Bu kalite malzeme, en yaygin kullanilan paslanmaz gelik kalitesidir. Fiyat-performans agisindan en ustlin paslanmaz kalitelerinden birisi olan 304
kalitenin korozyon dayanimi orta seviyededir. Malzeme miknatis gekmez ve kaynak yapmak zor degildir.

304L (1.4307, X2CrNi18-9) Paslanmaz Celik: Korozyon: % % % Mekanik: % % iglenebilme: % % % |sil iglem: Almaz
304L kalite, 304 kalitenin dusik karbonlu versiyonudur. Bu kalite, azaltiimis karbon orani sayesinde kaynaga daha uygundur. Ayrica daha az
karbon icermesi sebebiyle korozyon dayanimi daha iyidir. 304L miknatis gekmez ve fiyati 304 kaliteden daha yuksektir.

316 (1.4401, X5CrNiMo17-12-2) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % % Mekanik: X X islenebilme: X X Isil iglem: Almaz
316 kalite, 304 kalitenin yaklasik %2 daha fazla nikel iceren ve ilave olarak molibden igceren versiyonu gibi disunulebilir. Daha fazla nikel ve
molibden malzemenin korozyon dayanimini arttirir. 304 kaliteyle benzer mekanik ve sertlik 6zelligine sahip olan 316 kalite miknatis cekmez.

316L (1.4404, X2CrNiMo17-12-2) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % % Mekanik: X % islenebilme: X % Isil islem: Almaz
316L, 316 kalitenin dusuk karbonlu versiyonudur. Dolayisiyla bu malzemeler kaynaga daha elverislidir. 316L kalite karbon araligi sebebiyle hem
316 hem de 316L kaliteye denk gelmektedir. 316L’nin korozyon dayanimi 316’dan biraz daha yuksektir.

316Ti (1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % % Mekanik: % X islenebilme: X % Isil islem: Almaz
316Ti kalite, 316 kalitenin yaklasik %0.2 oraninda titanyum (Ti) eklenmig versiyonu gibi dusunulebilir. 316Ti, 316 ve 316L kaliteye oranla asitlere
ve agsinmaya daha dayanikhdir. Ayrica titanyum malzemeyi sicaga kargi daha dayanikl hale getirmektedir.

321 (1.4541, X6CrNiTi18-10) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % Mekanik: % % iglenebilme: % % Isil islem: Almaz
321 paslanmaz, 304 kalitenin titanyum (Ti) eklenmig versiyonu gibi distindlebilir. Igerigindeki titanyum sayesinde 321, 304 kaliteye oranla asitlere
ve korozyona daha dayanikhdir. Bu kalite igerdigi titanyum sayesinde 304 kaliteye oranla daha yiiksek sicakliklara dayanabilmektedir.

347 (1.4550, X6CrNiNb18-10) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % Mekanik: ¥ % iglenebilme: % X Isil islem: Almaz

347 paslanmaz celik, 400 ila 800 derece arasi sicakliklarda olukga iyi korozyon dayanimi gésterebilen bir paslanmaz celik kalitesidir. Niyobyum
ilave edilmis bu paslanmaz kalitesi 400 ila 800 derece arasi sicakliklara uzun stre dayanabilir ve igerdigi niyobyum yiksek sicakliklarda krom
karbir olusumunu uzun siire engeller.

316LMo (1.4435, X2CrNiMo18-14-3) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % % Mekanik: % % iglenebilme: % % Isil islem: Almaz
1.4435 paslanmaz, 316L kalite paslanmaz ¢eligin daha yuksek nikel ve molibden iceren versiyonu gibi disinulebilir. Icerdigi yiksek element
oranlari sayesinde bu malzemenin korozyon dayanimi oldukga iyidir. 316L kalite malzemenin yeterli olmadigi yerlerde bu kalite tercih edilebilir.

316LVM (1.4441, X2CrNiMo18-15-3) Medikal Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % % Mekanik: % % X islenebilme: X X [sil islem: Almaz
316LVM Kkalite, medikal kullanima uygun olarak uretilmis 6zel bir paslanmaz celik kalitesidir. 1.4441 olarak gosterilen bu malzeme, 316L kalitenin
ISO 5832’ye uygun olan 6zel bir versiyon gibi diigtinulebilir. Biyouyumlu olan bu malzeme vicut igi kullanimlar igin uygundur.

310/ 310 S (1.4845, X8CrNi25-21) Paslanmaz Celik: Korozyon: % % % % Mekanik: % % islenebilme: X Isil islem: Almaz
310 ve 310 S kalite, yiiksek sicakliklara dayanabilen paslanmaz kaliteleridir. Yaklasik 900 ila 1000°C sicakhga dayanabilen bu kaliteler, icerdigi
yuksek alagimlar sayesinde iyi bir paslanma direncine sahiptir.

420A (1.4021, X20Cr13) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % Mekanik: % % % islenebilme: % X X Isil islem: ++

420A kalite paslanmaz celik 1sil islem ile sertlestirilebilir ve mekanik dayanimi arttirilabilir. X20Cr13 yaklasik %0.20 karbon igermektedir.
Malzemede karbon orani arttik¢a i1sil islem alabilme kapasitesi artar ve malzemenin korozyon dayanimi diiser. Bu malzeme yaklasik 46-50 HRC'’ye
kadar sertlik alabilmektedir.

420B (1.4028, X30Cr13) Paslanmaz Gelik: Korozyon: %X % Mekanik: X X % iglenebilme: X X X |sil iglem: ++

420B kalite paslanmaz celik 1sil islem ile sertlestirilebilir ve mekanik dayanimi arttirilabilir. X30Cr13 yaklasik %0.30 karbon igcermektedir.
Malzemede karbon orani arttik¢a i1sil islem alabilme kapasitesi artar ve malzemenin korozyon dayanimi diiser. Bu malzeme yaklasik 48-52 HRC'’ye
kadar sertlik alabilmektedir.

420D (1.4034, X46Cr13) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % Mekanik: % % % islenebilme: % X Isil iglem: ++

420D kalite paslanmaz celik 1sil islem ile sertlestirilebilir ve mekanik dayanimi arttirilabilir. X46Cr13 yaklasik %0.46 karbon igermektedir.
Malzemede karbon orani arttikga i1sil islem alabilme kapasitesi artar ve malzemenin korozyon dayanimi diser. Bu malzeme yaklasik 50-54 HRC'’ye
kadar sertlik alabilmektedir.

410 (1.4006, X12Cr13) Paslanmaz Gelik: Korozyon: X X Mekanik: X X X islenebilme: % X X |sil iglem: +
410 kalite paslanmaz gelik 1sil islem ile sertlestirilebilir ve mekanik dayanimi arttirilabilir. 410 kalite, karbon orani haricinde 420A kaliteye oldukga
benzemektedir. Ote yandan 410 kalite, 1sil islem sonrasi 420A kalite kadar ylksek sertlik alamaz. Bu malzemeyi islemek zor degildir.

416 (1.4005, X12CrS13) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % Mekanik: X X X slenebilme: X X X X |s|l iglem: +
416 kalite paslanmaz celik 1sil iglem ile sertlestirilebilir ve mekanik dayanimi arttirilabilir. Bu kalite malzeme, 420 serisi paslanmaz geliklere oldukca
benzer. Igerdigi kiikirt sayesinde kolay islenebilen bu malzeme, iyi islenebilme istenen ve adetin yiiksek oldugu pargalarda tercih edilir.

440M (1.4116, X50CrMoV15) Paslanmaz Gelik: Korozyon: X % Mekanik: X % % islenebilme: X X Isil iglem: +++

440M kalite, paslanmaz malzemeler arasinda isil islem ile en yiiksek sertlik alabilen kalitelerden biridir. Fransiz UGITECH fabrikasinin Gretimi bu
kalite malzemenin isil islem ardindan 57-62 HRC’lere kadar sertlik aldigi gézlemlenmistir. 440M kalite paslanmaz celik, 440B (1.4112) ve 440C
(1.4125) kalitelerin daha gelismis versiyonu olarak diigtinilebilir. Bu malzemelerin korozyon dayanimi benzerlerine oranla daha iyidir. Isil igslem
ardindan bu kalitenin kirilganhgi, benzer kalitelere gére daha diisiktir. Ayrica bu kalitenin islenmesi daha kolaydir ve fiyati da daha uygundur.



430 (1.4016, X6Cr17) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % Mekanik: % X iglenebilme: X X |sil islem: Almaz
430 kalite paslanmaz cgelik ferritik sinifina giren diisiik karbonlu ve diisiik alagimli bir paslanmaz kalitesidir. 430 kalite malzemeden iyi bir ylizey
goriniimu elde edebilir. Fiyat bakimindan uygun olan bu kalite korozif ortamlara gok dayanamaz. 430 kalite miknatis gekmektedir.

430F (1.4105, X6CrMoS17) Paslanmaz Celik: Korozyon: % Mekanik: % % [glenebilme: % % % % % |sil iglem: Almaz
Kukurt iceren 430F kalite paslanmaz geligin islene bilirligi, 303 kalite paslanmazdan bile daha iyidir. Ote yandan bu kalitenin korozyon direnci
dusuktir ve bu malzemeler isil islem almaz. Ferritik paslanmaz grubuna giren 430F kalite malzemeler miknatis geker.

446 (1.4762, X10CrAlSi25) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % % Mekanik: X islenebilme: % % Isil islem: Aimaz

446 paslanmaz celik, ferritik paslanmaz gelik sinifina giren, ylksek oranda krom, aliminyum ve silikon elementleri iceren ve oldukga ylksek
sicakliklara dayanabilen bir paslanmaz celik kalitesidir. Miknatis ¢eken bu paslanmaz celik kalitesi 1100 derece gibi sicakliklara bile belli bir stre
dayanirken, 500 derece gibi sicakliklarda da mekanik dayanimini uzun sire koruyabilmektedir.

1.4104 (X14CrMoS17) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % Mekanik: % % X islenebilme: X X X [sil iglem: +
1.4104 Kkalite, 430F kalite ile karistiriimaktadir. 1.4104, 430F kalitenin ylksek karbonlu ve isil iglem alabilen versiyonu gibi digtndlebilir. Martensitik
paslanmaz sinifina giren bu kalite miknatis ¢eker. 1.4104 kalitenin korozyon dayanimi 430F kaliteye gére daha disuktur ve igslenmesi daha zordur.

431 (1.4057, X17CrNi16-2) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % Mekanik: % % % % iglenebilme: % X Isil islem: +

431 kalite paslanmaz celik, 420 kalitenin korozyona daha iyi dayanan ve mekanik ézellikleri daha iyi olan, daha yiksek alagimli versiyonu gibi
dusunlebilir. 431 paslanmaz, 6n sertlestirmesi yapilmis olarak (QT’li) tretiimektedir ve 1sil islemli bu malzemelerin minimum kopma dayanimi
800MPA’dIr. Miknatis ¢ceken bu kalite martensitik paslanmaz sinifina girmektedir.

1.4418 (X4CrNiMo16-5-1) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % Mekanik: % % % % % [slenebilme: X X Isil islem: +

1.4418 kalite, genellikle 431 (1.4057) ve 630 (1.4542) kalite malzemelerin arasinda bir paslanmaz gelik kalitesi olarak kabul edilir. On 1sil iglemli
bu kalite malzemenin kopma dayanimi minimum 900 MPA’dir. QT900 isil islemli olarak Uretilen bu malzemenin korozyon direnci iyidir ve bu kalite
genellikle O ile -40 derece arasi derecelerde tercih edilir. 1.4418 miknatis geker ve martensitik paslanmaz sinifina girmektedir.

1.4313 (X3CrNiMo13-4) Paslanmaz Gelik: Korozyon: X % % Mekanik: % % % X islenebilme: X X Isil iglem: +

1.4313 paslanmaz ¢elik, giderek kullanimi yayginlasan bir paslanmaz celik kalitesidir. 1.4313 kalite malzeme martensitik paslanmazlar sinifinda
yer almaktadir ve bu kalite malzeme ayni zamanda X3CrNiMo13-4 olarak gosteriimektedir. Ayrica AISI 415 kalite olarak gdsterilen 1.4313
malzeme miknatis gekmektedir. 1.4057 kaliteye benzer korozyon dayanimina sahip bu kalite malzeme, genellikle QT780 ve QT900 isil iglem
durumunda uretilmektedir.

1.4122 (X39CrMo17-1) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % Mekanik: %k % % islenebilme: % % Isil islem: ++

1.4122 paslanmaz ¢elik, martensitik paslanmaz celik sinifina giren ve isil igslem alabilen bir paslanmaz gelik kalitesidir. Bu paslanmaz celik kalitesi
genellikle QT750 (minimum kopma dayanimi 750 MPA) olarak Uretilimektedir. 430 (1.4016) kalite ile olduk¢a benzer korozyon dayanim &zelligi
gOsteren bu malzeme, oldukga iyi mekanik 6zelliklere sahiptir. Bu malzeme 1sil islem ile yiksek derecede sertlik alabilmektedir.

1.4923 (X22CrMoV12-1) Paslanmaz Gelik: Korozyon: X % Mekanik: % Xk % jglenebilme: X X Isil islem: +

1.4923 paslanmaz ¢elik, martensitik paslanmaz gelik sinifina giren ve 1sil igslem alabilen bir paslanmaz celik kalitesidir. Bu malzeme icerdigi
vanadyum sayesinde yuksek sicakliklarda bile mekanik 6zelliklerini belli oranda koruyabilmektedir. Korozyon dayanimi ¢ok yiksek olmayan bu
kalite, 6te yandan bircok martensitik paslanmazdan daha iyi korozyon direncine sahiptir. Yaklasik 580 derece sicakliga kadar iyi mekanik dayanim
gosterebilen bu malzeme, genellikle QT800 isil islem durumunda bulunmaktadir.

904L (1.4539, XINiCrMoCu25-20-5) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % % %k Mekanik: X X iglenebilme: X Isil iglem: Almaz
904L kalite malzeme, korozyon direnci en Ust seviyedeki paslanmaz kalitelerinden birisidir. Belli oranda seyreltiimis sulfurik asitlere ve bunun gibi
cok kuvvetli diger asitlere belli sireler dayanabilen bu paslanmaz kalitesi anti manyetik bir yapiya sahiptir.

1.4462 Dubleks (X2CrNiMoN22-5-3) Paslanmaz Gelik: Korozyon: X % % % Mekanik: % % X islenebilme: X Isil islem: Almaz

Bu kalite korozyona karsi oldukga dayanikli bir paslanmaz kalitesidir. Kisaca “dubleks” olarak da adlandirilan bu kalite Temet, Aquashaft, Marinox
gibi adlarla da bilinmektedir. 304 ve 316 kalite gibi 6stenitik paslanmaz kalitelerinden daha iyi korozyon direncine sahip olan dubleks malzemeler,
mekanik olarak da daha kuvvetlidir. Bu kalite malzeme miknatis ¢eker ve islene bilirligi kolay degildir.

1.4410 Siiper Dubleks (X2CrNiMoN25-7-4) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % % % Mekanik: % % X slenebilme: X Isil islem: Almaz
1.4410 ya da diger yaygin adiyla S32750 (SAF 2507) malzeme, suiper dubleks paslanmaz celik grubunda yer alan bir malzemedir. Bu kalite en
yaygin kullanilan stiper dubleks paslanmaz kalitesidir. 1.4410 super dubleks, 1.4462 dubleks kaliteye oranla daha iyi bir korozyon dayanimina
sahiptir. Korozyon dayanimini gésteren PREN sayisi, 1.4410 siper dubleks malzemelerde 40'in Uizerindedir. 1.4410 siper dubleks malzeme
miknatis ¢ceker ve bu kalitenin islemesi kolay degildir. (PREN = %Cr + 3.3 x (%Mo + 0.5 x %W) + 16 x %N)

1.4507 Siiper Dubleks (X2CrNiMoCuN25-6-3) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % % % Mekanik: % % X iglenebilme: X Isil iglem: Almaz
1.4507 kalite stiper dubleks malzeme, 1.4410 super dubleks malzemeye 6zellik olarak oldukgca benzemektedir ve bu kalitenin korozyon dayanimi
bazi ortamlarda 1.4410 kaliteye gore biraz daha iyidir. Mekanik dayanimi da iyi olan bu malzemeler miknatis geker.

17-4 PH (630, 1.4542, X5CrNiCuNb16-4) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % Mekanik: % % % kX jslenebilme: X X Isil iglem: +

630 kalite, cokelme sertlesmesi yapilabilen paslanmazlar grubuna giren, mekanik dayanimi oldukga iyi olan (kopma dayanimi ~950MPA ve Ulzeri),
on sertligi olan ve 1sil islemle daha da kuvvetlendirilebilen bir paslanmaz celik kalitesidir. Genellikle Condition A, H1150 ve H1025 isil islem
durumlarinda bulunan bu kalite malzemeyi miknatis ¢geker. 630 kalite, korozyon dayanimi bakimindan 304 kaliteye olduk¢a benzemektedir.

15-5 PH (S15500, 1.4545/4548, X5CrNiCuNb15-5) Paslanmaz Gelik: Korozyon: % % % Mekanik: % % % % % islenebilme: X X Isil iglem: +
15-5 PH malzeme, 630 kalitenin ikinci bir dokiimle saflastiriimig, havacilia uygun versiyonu gibi diistinulebilir. Havacilikta, savunma sanayiinde
ve su jeti pargalarinda kullanilan bu kalite, genellikle H1025 1sil islemli olarak uretilir ve bu kalitenin mekanik dayanimi 630 kaliteye oranla daha
iyidir. Saflastiriimis olan bu kalite malzemeler, her noktada gok daha homojen bir mekanik yapiya sahiptir. 15-5 PH kaliteyi miknatis ¢eker.

PH 13-8 Mo (1.4534, X3CrNiMoAI13-8-2) Paslanmaz Gelik: Korozyon: X % % % Mekanik: % % %k * jslenebilme: X Isil iglem: +
Bu kalite genellikle havacilik araglarinda inis takimlarinda ve inis digli pargalarinda kullaniimaktadir. PH 13-8 Mo malzemenin korozyon dayanimi
ve mekanik dayanimi oldukga iyidir. PH 13-8 Mo kopma dayanimi minimum 1450 MPA’dir. Bu malzeme miknatis ¢eker ve islemesi oldukga zordur.



NIKEL ALASIM, TITANYUM ALASIM VE DIGER MALZEMELER HAKKINDA OZET BILGILER

Inconel 600 (Alloy 600) Nikel Alagim: Sicaklik Dayanimi: % % % % %

Inconel 600 malzeme, nikel alasim malzemeler grubunda yer alan ve 1100 derece gibi oldukca yiiksek sicakliklara belli stireler dayanabilen bir
nikel alasim malzemedir. Temel olarak %15’ten fazla krom ve %70’ten fazla nikel elementi iceren bu malzeme, yiiksek sicakliklarda tercih edilen
en yaygin nikel alagsim malzemelerden birisidir.

Inconel 601 (Alloy 601) Nikel Alasim: Sicaklik Dayanimi: % % % % % (Gok iyi)

Inconel 601 malzeme, nikel alasim malzemeler grubunda yer alan ve genellikle yiksek sicakliklarda kullanim igin tercih edilen bir nikel alasim
kalitesidir. Bu malzeme, inconel 600 malzemeden bile yaklasik 50 derece daha yiiksek sicakliga dayanabilmektedir ve bu Ustiin 6zelligi sebebiyle
bu malzeme en gok kullanilan yiiksek sicakliga dayanikli nikel alasim malzemelerden birisidir. inconel 601 yaklasik %58'den fazla nikel, %24'ten
fazla krom elementi icermektedir. Ayrica igerigindeki %1'den fazla aliminyum elementi, inconel 601 malzemenin yliksek sicaga uzun sure
dayanabilmesini saglamaktadir.

Inconel 625 (Alloy 625) Nikel Alasim: Korozyon: % % % % Sicak Dayanimi: % % % % (Yiiksek Sicaklik + Korozyon Dayanimi)

Inconel 625 malzeme hem yiiksek sicakliga dayanabilen hem de ayni zamanda kimyasallara uzun slire dayanabilen bir nikel alasim malzemedir.
Bu malzeme ¢ok yiksek derecede sicakliklarda bile iyi bir korozyon direncine sahiptir ve birgok aside/kimyasala karsi mikemmel derecede iyi bir
korozyon direnci gostermektedir. Ekstra ylksek sicakliklarda dahi mekanik 6zelliklerini belli bir seviyede koruyabilen inconel 625, ayni zamanda
ekstra diisiik sicakliklarda da (kriyojenik sicakliklarda) bu yliksek mekanik dayanim &zelligini belli oranda koruyabilmektedir.

Inconel 718 (Alloy 718) Nikel Alagim: Mekanik: % % % % % Sicak Dayanimi: % % % % (Yiiksek Sicaklik + Mekanik Dayanimi)

Inconel 718 malzeme, nikel alagsim malzemeler arasinda en yaygin kullanilan malzemelerden birisidir. Bu malzeme yuksek sicakliklarda bile
korozyona karsi oldukga iyi derecede dayanima sahiptir. Cokelme sertlesmesi yapilabilen bu malzemenin isil islemli hali, gok yiksek sicakliklarda
bile mekanik 6zelliklerini ve sert yapisini koruyabilmesi sayesinde oldukga yaygin olarak tercih edilmektedir.

Monel 400 (Alloy 400) Nikel Alagim:
Monel 400 malzeme, temel olarak minimum %63 nikel ve yaklasik %32 bakir elementi iceren bir nikel alagim malzemedir. Sifirin altindaki
sicakliklardan 500 derece sicakliga kadar mekanik dayanimini oldukga iyi koruyabilen bu malzeme, iyi bir korozyon direncine sahiptir. Bu
malzeme az da olsa miknatis tutabilir.

Monel K-500 (Alloy K-500) Nikel Alagim:

Monel K-500 malzeme, Monel 400 malzemeden farkli olarak daha fazla aliminyum ve titanyum elementleri icermektedir ve bu nikel alagsim
malzeme, Monel 400°'in mekanik olarak daha kuvvetlisi gibi disunulebilir. Monel K-500 malzeme, minimum %63 nikel, minimum %27 bakir,
yaklasik %3 aliminyum ve yaklasik %0.5 titanyum elementi icermektedir.

Nickel 200 / 201 (Alloy 200 / 201, Minimum %99 Saf Nikel) Nikel Alagim: Manyetik: % % % % %
Nickel 200 ve Nickel 201, ticari saf nikel olarak bilinen nikel alasim malzemelerdir. Bu malzemeler minimum %99 nikel elementi icermektedir ve
saf nikel olarak kabul edilmektedir. Bu malzemelerin manyetik 6zellikleri, 1si iletim 6zellikleri ve elektrik iletkenlik 6zellikleri oldukga iyidir.

Incoloy 800/H/HT (Alloy 800/H/HT) Nikel Alagim:

Incoloy 800/H/HT malzemeler, nikel alagim grubunda yer alan ve paslanmaz celik malzemelere benzeyen bir malzemedir. Bu malzeme yaklasik
%30 nikel, %20 krom, %0.5 titanyum ve aliiminyum elementleri icermektedir. icerdigi bu element oranlari ile hem iyi bir korozyon direncine hem
de yUksek bir sicaklik dayanimina sahip bu malzemeler diger nikel alagim malzemelere oranla daha uygun fiyatli malzemelerdir.

Incoloy A-286 (Alloy A-286) Nikel Alagim:
Incoloy A-286 malzeme, nikel alasim malzemeler arasinda yer alan ve yaklasik 700 derece sicakliga kadar iyi bir mekanik dayanim gésterebilen
bir malzemedir. Cokelme sertlesmesi yapilabilen bu malzeme isil islem sonrasi daha da kuvvetli bir yapiya sahip hale gelir.

Hastelloy C-276 (Alloy C-276) Nikel Alagim: Korozyon: % % % % % (Gok iyi)

Hastelloy C-276 malzeme, nikel alasim malzemeler arasinda en yiiksek korozyon dayanimina sahip malzemelerden birisidir. Bu malzeme oldukg¢a
zor ve agresif kosullu ortamlarda mikemmel derecede iyi bir korozyon dayanimi gostermesi i¢in Uretilmis bir malzemedir. Bu malzemeler
paslanmaz celiklerin ve bircok nikel alasim malzemelerin yetersiz oldugu ortamlarda kullanmak igin uygundur.

invar 36 (Alloy 36) Nikel Alasim: Manyetik: % % % % % (Gok iyi)

invar 36 malzeme yaklasik yiizde 36 nikel ve yaklasik yiizde 63 demir elementi iceren bir nikel alasim malzemedir. Bu alagimin en temel 6zellikleri
sicaklik degisimiyle az genlesmesi ve iyi bir manyetik 6zelligi oimasidir. Genlesme 6zelliginin disik olmasi sebebiyle bu malzeme birgok 6lgiim
ve kontrol cihazinda siklikla kullaniimaktadir.

Nitronic 50 (XM-19, 1.3964) Alasim:

Nitronic 50 malzeme, paslanmaz c¢elik sinifina girmeyen ama paslanmaz celiklere oldukga benzeyen bir malzemedir. Nitronic 50 yiksek oranda
mangan icermektedir ve mangan malzemenin mekanik dayaniminin iyi olmasini saglamaktadir. Bu malzemenin korozyon direnci 316L kalite
paslanmaz ¢elik malzemelerden daha iyidir ve 6te yandan mekanik dayanimi da ¢ok daha iyidir. Bu malzemeler soguk islemden gectikten sonra
bile manyetik bir 6zellik kazanmaz.

Nitronic 60 (S21800) Alagim:

Nitronic 60 malzeme, ylksek sicakliklara dayanabilen ve 6stenitik yapiya sahip olan bir malzemedir. Bu malzemenin korozyon dayanimi 304 ile
316L kalite paslanmaz gelik arasi gibidir. igerdigi yiiksek orandaki mangan elementi, bu malzemeyi 304 ve 316L kalite paslanmazdan daha kuvvetli
hale getirirken, icerdigi yiiksek orandaki silikon malzemenin yiiksek sicakliklara uzun siire dayanabilmesini saglamaktadir.

Titanyum Grade 2 (Minimum %99 Saf Titanyum) Titanyum Alasim:

Titanyum Grade 2 malzeme, titanyum malzemeler arasinda ticari saf titanyum olarak adlandirilan birkag farkli kaliteden birisidir. Titanyum Grade
2 malzemeler minimum %99 titanyum elementi icermektedir. Bu malzemeler diger tim titanyum malzemelerde de oldugdu gibi oldukga dusuk bir
yogunluga ve agirlik avantajina sahiptir.

Titanyum Grade 4 (Minimum %99 Saf Titanyum) Titanyum Alasim:

Titanyum Grade 4 malzeme, titanyum malzemeler arasinda ticari saf titanyum olarak adlandirilan baska bir malzemedir. Bu malzemeler de
minimum %99 titanyum elementi igermektedir. Bu malzeme birgok agidan titanyum Grade 2 malzemeye benzese de, Grade 4 malzemeler
genellikle medikal Griinlerde kullaniimaktadir.



Titanyum Grade 5 (Ti6Al4V, Gr5) Titanyum Alagim:
Titanyum Grade 5 malzemeler, en yaygin kullanilan titanyum alasimi malzemelerdir. Bu malzemeler yaklasik %90 titanyum, %6 aliminyum, %4
vanadyum elementi icermektedir. Bu malzemelerin mekanik dayanimi oldukga iyidir.

Titanyum Grade 5 Eli (Ti6AI4V Eli, Gr23) Titanyum Alasim: Biyouyumluluk: % % % % % (Gok iyi)

Titanyum Grade 5 Eli malzemeler veya diger adiyla Titanyum Grade 23 malzemeler, ISO 5832 standardina uygun olarak uretilen biyouyumlu
malzemelerdir. Titanyum Grade 5 Eli, Titanyum Grade 5 malzemenin “Extra Low Interstitials” versiyonudur ve Eli harflerini bu kelimelerin bas
harflerinden almaktadir. Bu malzeme genellikle medikal sektdrde implantlarda, dental pargalarda, ameliyat ekipmanlarinda sikga kullaniimaktadir.

Molybdenum (Minimum %99 Saf Molibden) Alagim: Sicak Dayanimi: % % % % % (Cok iyi)

Molibden malzeme veya diger adiyla ticari saf molibden minimum yiizde %99,95 molibden elementi icermektedir. Molibden, elementler arasinda
en ylksek erime derecesine sahip elementlerden birisidir ve bu sebeple saf molibden malzeme oldukga yUksek sicakliklara dayanabilmektedir.
Molibden malzemeler ayni zamanda 1s1 genlesmesi en disuk olan elementlerden birisidir.

Tungsten (W, Volfram) Alagim: Sicak Dayanimi: % % % % % (Gok iyi)

Tungsten elementi, elementler arasinda en yuksek erime sicakligina sahip elementlerden birisidir ve tungsten elementi yaklasik 3400 derece
gibi oldukga ylksek bir erime sicakligina sahiptir. Tungsten malzemeler saglam yapisi ve yiksek erime sicakligi sayesinde oldukga 6zel
malzemelerdir. Ayrica bu malzemeler oldukga yodun bir 6z kitleye sahiptir ve bu sebeple tungsten malzemeler oldukga agir malzemelerdir.
Tungsten malzemelerin igerdikleri element oranlarina gére farkli birgok gesitti bulunmaktadir. Bunlardan en yaygin olan birkag tanesi sirasiyla:
Saf Tungsten, Tungsten W170, Tungsten W170C, Tungsten W175, Tungsten Alloy 92.5W5.25Ni2.25Cu, Tungsten W180, Tungsten W180C,
Tungsten Copper 60/40, Tungsten Copper 75/25, Tungsten Copper 80/20 malzemelerdir.

TEMIN ETTIGIMiZ DIGER MALZEMELER HAKKINDA OZET BILGILER (~3 HAFTADA TESLIM)

1.4713 (X10CrAISi7) Paslanmaz Celik:
1.4713 paslanmaz gelik, ferritik paslanmazlar sinifina giren ve yaklasik 800 derece sicakliga kadar dayanabilen bir paslanmaz celiktir. Bu kalitenin
korozyon dayanimi oldukga distktir. Bu kalite malzeme manyetiktir ve miknatis ¢eker.

1.4742 (X10CrAlSi18) Paslanmaz Celik:
1.4742 paslanmaz celik, ferritik paslanmaz sinifinda yer alan ve ylksek sicakliga dayanabilen bir malzemedir. AISI 442 olarak da gosterilen bu
malzeme, 1000 derece gibi yuksek sicakliklara belli bir stire dayanabilmektedir. Bu kalite miknatis ¢ceker ve bu malzemenin islemesi ¢ok iyi degildir.

254 SMO (X1CrNiMoCuN20-18-7) Paslanmaz Gelik:
254 SMO malzeme oldukga yliksek nikel, krom ve molibden igeren bir siiper éstenitik paslanmaz celik kalitesidir. 1.4547 ya da S31254 olarak da
adlandirilan bu kalite, oldukga iyi bir korozyon direncine sahiptir. Bu kaliteye benzer olan 904L kalite malzeme, 254 SMO icin alternatif olabilir.

Hastelloy C-22 (Alloy C-22) Nikel Alagim:
Hastelloy C-22 malzeme, genellikle Hastelloy C-276 malzemeden sonra en yaygin kullanilan ikinci Hastelloy malzeme kalitesidir. Bu malzeme
oldukga zor ve agresif kosullu ortamlarda mikemmel derecede iyi bir korozyon dayanimi gostermektedir.

Hastelloy C-4 (Alloy C-4) Nikel Alagim:

Hastelloy C-4 malzeme, genellikle Hastelloy C-276 ve C-22 nikel alagim malzemelerin yetersiz oldugu yerlerde tercih edilen bir nikel alasim
malzemedir. Bu malzeme oldukga zor ve agresif kosullu ortamlarda mikemmel derecede iyi bir korozyon dayanimi géstermektedir. Bu malzeme,
C-22 ve C-276 kalite malzemelere oranla daha pahali bir malzemedir ve bu kalite malzeme ¢ok yaygin degildir ve temini daha zordur.

Incoloy 825 (Alloy 825) Nikel Alagim:
Incoloy 825 nikel alasim malzeme, oldukga iyi bir korozyon direncine sahiptir ve bu malzeme zor kosullu ortamlarda kullanilabilir. Bu malzeme
kimya endustrisinde, filtrelerde, asit Uretiminde ve atik tesislerinde siklikla kullaniimaktadir.

Inconel X-750 (Alloy X-750) Nikel Alagim:
Inconel X-750 oldukga iyi korozyon dayanimina sahiptir ve bu malzeme genellikle kimyasal ve asit olan yerlerde yaylarda kullanilir.

Nimonic 75 (Alloy 75) Nikel Alasim:
Nimonic 75 malzeme, yaklasik %75 nikel ve %20 krom igcermektedir. Bu malzeme genelde turbin bigaklarinda ve isil islem firinlarinda kullanilir.

Nimonic 80A (Alloy 80A) Nikel Alagim:
Nimonic 80A malzeme, yaklasik %70 nikel ve %20 krom icermektedir. Bu malzeme ¢dkelmeyle sertlestirilebilir ve yaklasik 815 °C sicakliklara belli
bir stire dayanabilmektedir.

Nimonic 90 (Alloy 90) Nikel Alasim:

Nimonic 90, olduk¢a yiiksek oranda kobalt igeren bir nikel alasim malzemedir. Temel olarak nikel, krom ve kobalttan olusan bu malzeme zor
kosullu ortamlarda bile uzun sire dayanabilmektedir. Nimonic Alloy 90 malzeme ¢okelmeyle sertlestirilebilir ve bu malzeme yaklasik 920 °C
sicakliklara belli bir sire dayanabilmektedir.

Custom 455 (MX455, S45500) Alasim:
Custom 455 malzeme mekanik dayanimi oldukga yiiksek olan ve martensitik sinifa giren, yaslandirma sertlestirmesi yapilabilen bir malzemedir.
Bu kalite UNS S45500 olarak da gdsteriimektedir. Bu malzeme 1sil islem sonrasi oldukga iyi bir mekanik dayanima sahip hale gelir.

Maraging 250/ 300 / 350 (18Ni Maraging) Alasim:
Maraging 250/ 300/ 350 6zel alagim celikleridir. Bu gelik malzemeler oldukga yliksek oranda kobalt icermektedir ve bu malzemelerin genel 6zelligi
cok yuksek mekanik dayanima sahip olmalaridir. Bu malzemeleri islemek ¢ok zordur.

NOT: Katalogda yazan agiklamalar yalnizca bilgilendirme amagli olup kesin ve firmamizi baglayici degildir. (Ornegin “miknatis gekmez” ifadesi
malzemenin hic miknatis cekmedigi anlamina gelmez) Katalogda belirtilen degerler yalnizca kiyaslama amacli olup “X” en diisiik degeri,

“J % Kk kX" jse en yiiksek dederi temsil etmektedir. Esit sayida “X”, o ézelligin iki farkli kalitede birebir esit oldugu anlamini tasimaz. “-” ile
gOsterilen malzemeler 1sil islem almaz. Isil islem alabilme kapasitesi (disikten yiksege) “+”, “++” ve “+++” simgeleriyle gosterilmistir. Ayni
malzeme grubu icinde yer alan malzemeler birbirleriyle kiyaslanmistir. Ornegin titanyum malzeme, nikel alagsim malzemeyle veya nikel alasim
malzeme, paslanmaz celik malzemelerle kiyaslanmamistir. Paslanmaz malzemeler paslanmaz malzemelerle, nikel alagsim malzemeler nikel
alasim malzemelerle, titanyum malzemeler, titanyum alagim malzemelerle kiyaslanmigtir.



%100 AVRUPA MENSELI PASLANMAZ GELIK STOKU
40’DAN FAZLA FARKLI KALITEDE MALZEME

NEDEN BIiRGELIK PASLANMAZ?

UGITECH TURKIYE DENILDIGINDE 28. YIL

TURKIYE GENELI 4250 AKTIF MUSTERI

TAMAMI ORIJINAL SERTIFiKALI URUNLER
SEKTORDE 40 YILLIK GEGCMIi$

PASLANMAZ GUBUK AGIRLIK TABLOSU

Cap ve Metre Agirhigi

Cap ve Metre Agirhigi

Cap ve Metre Agirhigi

Cap ve Metre Agirhigi

Cap ve Metre Agirhigi

0.8mm - 0.004kg/mt

10mm - 0.63kg/mt

32mm - 6.430kg/mt

72mm - 32.55kg/mt

180mm - 203.5kg/mt

1.0mm - 0.006kg/mt

11mm - 0.76kg/mt

35mm - 7.700kg/mt

75mm - 35.30kg/mt

190mm - 226.7kg/mt

1.2mm - 0.009kg/mt

12mm - 0.90kg/mt

36mm - 8.140kg/mt

80mm - 40.20kg/mt

200mm - 251.2kg/mt

1.4mm - 0.012kg/mt

13mm - 1.06kg/mt

38mm - 9.070kg/mt

85mm - 45.37kg/mt

210mm - 277.0kg/mt

1.5mm - 0.014kg/mt

14mm - 1.23kg/mt

40mm - 10.05kg/mt

90mm - 50.90kg/mt

220mm - 304.0kg/mt

1.6mm - 0.016kg/mt

15mm - 1.41kg/mt

42mm - 11.08kg/mt

95mm_ - 56.70kg/mt

230mm - 332.2kg/mt

1.8mm - 0.020kg/mt

16mm - 1.61kg/mt

45mm - 12.72kg/mt

100mm - 62.80kg/mt

240mm - 361.7kg/mt

2.0mm - 0.025kg/mt

17mm - 1.81kg/mt

46mm - 13.29kg/mt

105mm - 69.24kg/mt

250mm - 392.5kg/mt

2.5mm - 0.039kg/mt

18mm - 2.04kg/mt

48mm - 14.47kg/mt

110mm - 76.00kg/mt

254mm - 405.0kg/mt

3.0mm - 0.057kg/mt

19mm - 2.27kg/mt

50mm - 15.70kg/mt

115mm - 83.05kg/mt

260mm - 424.5kg/mt

3.5mm - 0.077kg/mt

20mm - 2.51kg/mt

52mm - 16.98kg/mt

120mm - 90.43kg/mt

280mm - 492.4kg/mt

4mm - 0.100kg/mt 22mm - 3.04kg/mt 55mm - 19.00kg/mt 125mm - 98.12kg/mt 300mm - 565.0kg/mt
5mm - 0.157kg/mt 24mm - 3.62kg/mt 60mm - 22.60kg/mt 130mm - 106.1kg/mt 325mm - 663.0kg/mt
6mm - 0.226kg/mt 25mm - 3.93kg/mt 61mm - 23.37kg/mt 140mm - 123.1kg/mt 350mm - 770.0kg/mt
7mm - 0.310kg/mt 26mm - 4.25kg/mt 62mm - 24.14kg/mt 150mm - 141.3kg/mt 400mm - 1005 kg/mt
8mm - 0.402kg/mt 28mm - 4.92kg/mt 65mm - 26.50kg/mt 160mm - 160.8kg/mt 450mm - 1272 kg/mt
9mm - 0.510kg/mt 30mm - 5.65kg/mt 70mm - 30.80kg/mt 170mm - 181.5kg/mt 500mm - 1570 kg/mt

PASLANMAZ ALTIKOSE AGIRLIK TABLOSU

Olgii ve Metre Agirhii

Olgii ve Metre Agirhigi

Olgii ve Metre Agirhigi

Olgii ve Metre Agirhigi

Olgii ve Metre Agirhg

SW4  -0.11 kg/mt SW11 - 0.83 kg/mt SW19 - 2.46 kg/mt SW32 - 7.00 kg/mt SW46 - 14.43 kg/mt
SW5 -0.17 kg/mt SW12 - 0.98 kg/mt SW22 - 3.30 kg/mt SW34 - 7.88 kg/mt SWH50 - 17.05 kg/mt
SWS5.5 - 0.21 kg/mt SW13 - 1.15 kg/mt SW24 - 3.93 kg/mt SW35 - 8.36 kg/mt SW52 - 18.44 kg/mt
SW6 - 0.25 kg/mt SW14 - 1.34 kg/mt SW25 - 4.26 kg/mt SW36 - 8.84 kg/mt SW55 - 20.63 kg/mt
SW7 -0.34 kg/mt SW15 - 1.53 kg/mt SW27 - 4.97 kg/mt SW38 - 9.85 kg/mt SW58 - 22.94 kg/mt
SW8 -0.44 kg/mt SW16 - 1.75 kg/mt SW28 - 5.35 kg/mt SW40 - 10.9 kg/mt SW60 - 24.55 kg/mt
SW9 - 0.55 kg/mt SW17 - 1.97 kg/mt SW29 - 5.74 kg/mt SW41 - 11.5 kg/mt SW65 - 28.80 kg/mt

SW10 - 0.68 kg/mt

SW18 - 2.21 kg/mt

SW30 - 6.14 kg/mt

SW45 - 13.8 kg/mt

SW70 - 33.40 kg/mt

PASLANMAZ KARE AGIRLIK TABLOSU

Olgii ve Metre Agirhg:

Olgii ve Metre Agirhg

Olgii ve Metre Agirhg

Olgii ve Metre Agirhg

Olgii ve Metre Agirhg

12x12mm - 1.15 kg/mt

22x22mm - 3.87 kg/mt

40x40mm - 12.8 kg/mt

100x100mm - 80 kg/mt

14x14mm - 1.57 kg/mt

25x25mm - 5.00 kg/mt

50x50mm - 20.0 kg/mt

120x120mm - 115 kg/mt

16x16mm - 2.05 kg/mt

30x30mm - 7.20 kg/mt

60x60mm - 28.8 kg/mt

150x150mm - 180 kg/mt

4x4dmm - 0.13 kg/mt
5x5mm - 0.20 kg/mt
6x6mm - 0.29 kg/mt
8x8mm - 0.51 kg/mt

18x18mm - 2.59 kg/mt

32x32mm - 8.20 kg/mt

70x70mm - 39.2 kg/mt

200x200mm - 320 kg/mt

10x10mm - 0.80 kg/mt

20x20mm - 3.20 kg/mt

35x35mm - 9.80 kg/mt

80x80mm - 51.2 kg/mt

PASLANMAZ LAMA AGIRLIK TABLOSU

Olgii ve Metre Agirhg:

Olgii ve Metre Agirhg:

Olgii ve Metre Agirhgi

Olgii ve Metre Agirhgi

Olgii ve Metre Agirhg

20x5mm - 0.8 kg/mt 40x12mm - 3.84 kg/mt | 60x10mm - 4.8 kg/mt 80x10mm - 6.4 kg/mt | 100x25mm - 20 kg/mt
20x10mm - 1.6 kg/mt 40x15mm - 4.8 kg/mt 60x12mm - 5.76 kg/mt | 80x12mm - 7.68 kg/mt | 100x30mm - 24 kg/mt
25x5mm - 1.0 kg/mt 40x20mm - 6.4 kg/mt 60x15mm - 7.2 kg/mt 80x15mm - 9.6 kg/mt | 100x40mm - 32 kg/mt
25x10mm - 2.0 kg/mt | 40x25mm - 8.0 kg/mt 60x20mm - 9.6 kg/mt 80x20mm - 12.8 kg/mt | 100x50mm - 40 kg/mt
30x5mm - 1.2 kg/mt | 40x30mm - 9.6 kg/mt 60x25mm - 12 kg/mt 80x25mm - 16 kg/mt | 120x10mm - 9.6 kg/mt
30x8mm - 1.92 kg/mt | 50x5mm - 2.0 kg/mt 60x30mm - 14.4 kg/mt | 80x30mm - 19.2 kg/mt | 120x15mm - 14.4 kg/mt
30x10mm - 2.4 kg/mt 50x8mm - 3.2 kg/mt 60x40mm - 19.2 kg/mt | 80x40mm - 25.6 kg/mt | 120x20mm - 19.2 kg/mt
30x12mm - 2.88 kg/mt | 50x10mm - 4.0 kg/mt 70x10mm - 5.6 kg/mt 80x50mm - 32 kg/mt | 120x40mm - 38.4 kg/mt
30x15mm - 3.6 kg/mt 50x12mm - 4.8 kg/mt 70x12mm - 6.72 kg/mt | 80x60mm - 38.4 kg/mt | 120x60mm - 57.6 kg/mt

30x20mm - 4.8 kg/mt

50x15mm - 6.0 kg/mt

70x15mm - 8.4 kg/mt

100x10mm - 8 kg/mt

150x10mm - 12 kg/mt

40x5mm - 1.6 kg/mt

50x20mm - 8.0 kg/mt

70x20mm - 11.2 kg/mt

100x12mm - 9.6 kg/mt

150x15mm - 18 kg/mt

40x8mm - 2.56 kg/mt

50x25mm - 10.0 kg/mt

70x25mm - 14 kg/mt

100x15mm - 12 kg/mt

150x20mm - 24 kg/mt

40x10mm - 3.2 kg/mt

50x30mm - 12.0 kg/mt

70x35mm - 19.6 kg/mt

100x20mm - 16 kg/mt

150x50mm - 60 kg/mt

BIRCELiIK PASLANMAZ TiC. A.S - TEL: 0212 665 7634 (3 HAT) FAKS: 0212 558 8707
www.bircelik.com - bircelik@bircelik.com
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